
 
 

 

 

 
 

TIPO: No Metálico  Fecha entrada: 23/05/2025 

No. de Registro: 51346 Fecha salida: 28/05/2025 

Nombre del cliente: MINERA BACANORA FLETES Y MAQUINARIA 

INFORME DE ANALISIS 

 

P   A   R   A   M   E   T   R  O   S 

Peso 

Muestra 
Identificacion de la 

        muestra 
SiO2 

% 

Al2O3 

% 

Fe   

 % 

CaF2 

% 

CaCO3 

% 

Li 

% 

Na2O 

   % 

K2O 

% 

TiO2 

% 

PPI 
1000°C 

- M-1 96.32          
-            

-            

-            

            

            

            

            

            

Referencia ISO-2598 ISO-4688 ISO-2597        

ND = No Detectable PPM = gr./Ton 

% = Tanto por ciento PPB = mg/Ton 

 
 

Hacemos constar que los siguientes resultados fueron obtenidos de las muestras minerales que se sirvió enviar para su análisis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sello: ___________________________                                                                   _____________________ 

                                                                                                        Q. Carlos Valenzuela Moreno. 

1. La reproducción total o parcial del presente informe, serán válidos sólo si presentan el sello y firma de autorización del Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA #130 COL. SAN BENITO C.P. 83190  

TEL. (662) 210 10 67 CEL. (6621) 44 33 51 

E-mail: Labval.ensayesymetalurgia@gmail.com 

Hermosillo Sonora México. 

 

 

 

 

HERMOSILLO SONORA MEXICO 

 


